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Termiczna odpornosc elastomeréw

Uwaga:
Wykres prezentuje ekstremalne wartosci termicznej odpornosci elastomeréw.
W przypadkach granicznych i nietypowych prosimy kontaktowac sie z ANGA.

Podane wartosci majg charakter orientacyjny.

Przy wyborze gatunku elastomeréw nalezy kierowac sie parametrami podawanymi przez ich producentéw.
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FKM Elastomer fiucrowy
MvQ Elastomar sifkonowy
FFKIM oo pertuorony

CR Elsstomar chiorprenowy
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